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Do it yourself. Aber do it richtig.

Mit unseren Pressfittings konnen Sie schnell Rohrverbindungen
herstellen. Es wird lediglich unser Aluminium-Mehrschichtver-
bundrohr, eine Rohrschere, ein Kalibrierer sowie eine geeignete
Pressmaschine bendtigt. Das Alu-Verbundrohr wird mit einer
Rohrschere auf die gewtinschte Lange gekirzt. Anschliel3end ge-
wabhrleistet das Kalibrieren, dass das Rohrende nach dem Schnitt
wieder absolut rund ist und entgratet wird. Gleichzeitig wird das
Rohr innen angefast, so dass der Fitting ohne Beschadigung des
0O-Rings in das Rohr eingefiihrt werden kann. Letzte Sicherheit
fiir eine korrekte Verpressung geben die drei Offnungen (Sicht-
fenster) am Ende der Edelstahlhiilse, die den richtigen Sitz des
Rohres im Fitting anzeigen.

MONTAGEANLEITUNG FUR SELFIO-PRESSFITTINGS MS / PPSU

» HINWEIS

Eine einwandfreie Funk-

tion der Rohrverbindung kann
nur bei Einsatz der Fittings mit

einem DVGW-zertifizierten Aluminium-
Mehrschichtverbundrohr sichergestellt wer-
den. Wir weisen auf die hohe Wichtigkeit
einer korrekten und fachgerechten
Kalibrierung und Entgratung

mittels eines geeigne-
ten Werkzeuges
hin.

ABLANGEN DES ROHRES

Mit einem geeigneten Werkzeug ist das Rohr auf Wunschlange zuzuschnei-
den. Die Querschnittsflache des Schnittes muss im rechten Winkel zum
Rohr stehen. Schrage Schnitte sind zu vermeiden.

<
\\ Hand- und Stichsagen sowie stumpfe Werkzeuge sind zum Ablangen nicht
w geeignet.

’ EJ  KALIBRIERUNG UND ENTGRATUNG DES ROHRES

Nach dem Ablangen muss das Rohrende kalibriert und entgratet werden.

1 Dazu wird der Kalibrierer zunachst bis zum Anschlag in das Rohr eingefuhrt.

’ s Das Entgraten erfolgt nun durch Drehen des Kalibrierers. Auf der Rohrin-

nenseite wird durch das Drehen Material abgetragen, so dass eine Fase am

Rohrende entsteht. Diese Fase erleichtert das Einflhren des Fittings und
schutzt die O-Ringe vor Beschadigung.

MONTAGE DES FITTINGS

Fihren Sie den Fitting mit angemessenem Druck und in axialer Richtung bis
zum Anschlag auf das Rohrende ein. Die korrekte Einschubtiefe ist durch die
drei Kontrollfenster der Edelstahlpresshiilse zu erkennen. Bitte verwenden
Sie keine zusatzlichen Gleitmittel.

Y
A vereressunc

Mittels geeignetem Presswerkzeug und einer je nach
Fittingabmessung maRkonformen Pressbacke fih-
ren Sie den Pressvorgang solange durch, bis die
Pressbacke vollstandig geschlossen hat und der
Pressvorgang beendet ist. Uberpriifen Sie die Ver-
bindung im Anschluss. Fihren Sie unbedingt eine
Druck- und Dichtigkeitsprifung durch (siehe Seite 67).

‘ © Selfio GmbH 2020 | Tel.: +49 2224 123 765 -30 | Fax: +49 2224 123 765-5 | E-Mail: info@selfio.de






